无机化合物的一般性质
           General Properties of Inorganic Compounds   

无机化合物的一般性质主要包括它们的分子量、颜色、形态、密度、熔点、沸点、溶解度等等。颜色、形态一般指常温常压下的。表中符号具体说明如下。
Mr——相对分子质量。 
ρ——密度，单位为g/ml，除注明者外，均指在25.0℃状态下。其后面括号内若标有其他数值，则表示在该温度下测得的该物质密度。 
tm——熔点, 单位为℃。在标准大气压(101.325kPa)下的测定值。 
tb——沸点, 单位为℃。在标准大气压(101.325kPa)下的测定值。 
溶解度——大多数是在冷水中测得（一般为25.0℃），其他温度标注在溶解度值后的括号里。一般未标注温度的前面为冷水中溶解度值，后面为热水中溶解度值。 
200.0℃失H2O——表示在200.0℃失1分子结晶水。 
“分解<320.0”表示低于320.0℃时分解；“分解320.0”表示在320.0℃时分解；“分解>320.0”表示在高于320.0℃时分解。 
“140.0爆炸”表示大于140.0℃时发生爆炸。 
“升华177.8”表示在177.8℃时升华；“升华>177.8”表示在高于177.8℃时升华。 
“转变175.0”——表示在175.0℃时发生晶型转变。 
立方——表示立方晶体。                 六方——表示六方晶体。 
单斜——表示单斜晶体。                 八面体——表示八面体晶体。 
三斜——表示三斜晶体。                 三角——表示三角晶体。 
菱形——表示菱形晶体。                 斜方——表示斜方晶体。 
斜六——表示斜方六面体晶体。            正交——表示正交晶体。 
四方——表示四方晶体。                 四面体——表示四面体晶体。 
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	分子式 
	颜色 
	形态 
	Mr 
	ρ/(g/ml) 
	tm/℃ 
	tb/℃ 
	溶解度 
/(g/100ml) 

	Ac2O3 
	白 
	六方 
	502.05 
	9.19 
	- 
	- 
	- 

	Ag3AsO4 
	暗红 
	立方 
	462.52 
	6.657 
	分解 
	- 
	0.00085(20℃) 

	AgBr 
	苍黄 
	- 
	187.77 
	6.473 
	432.0 
	分解>1300.0 
	0.00037(100℃) 

	AgBrO3 
	无色 
	四方 
	235.77 
	5.206 
	分解 
	- 
	0.196，1.33(90℃) 

	AgC2H3O2 
	白 
	片状 
	166.91 
	3.259 
(15℃) 
	分解 
	- 
	1.02(20℃) 

	AgCN 
	白 
	六方 
	133.89 
	3.95 
	分解>320.0 
	- 
	0.000023(20℃) 

	Ag2C2O4 
	无色 
	结晶 
	303.76 
	5.029 
(4.0℃) 
	140.0爆炸 
	- 
	0.00339(18℃) 

	Ag2CO3 
	黄 
	粉末 
	275.75 
	6.077 
	分解>218.0 
	- 
	0.032(20℃)，0.05(100℃) 

	AgCl 
	白 
	立方 
	143.32 
	5.56 
	455.0 
	1550.0 
	0.000089(10℃)，0.0021(100℃) 

	AgClO3 
	白 
	四方 
	191.32 
	4.4304 
(20℃) 
	230.0 
	分解>270.0 
	110.0(15℃)，50.0(80℃) 

	AgClO4 
	白 
	结晶 
	207.32 
	2.806 
	分解>486.0 
	- 
	557.0 

	Ag2CrO4 
	红 
	单斜 
	331.73 
	5.625 
	- 
	- 
	0.0014(0℃)，0.008(70℃) 

	Ag2Cr2O7 
	红 
	三斜 
	431.72 
	4.770 
	分解 
	- 
	0.0083(15℃)，热水中分解 

	AgF 
	黄 
	立方 
	126.87 
	5.852 
(15.5℃) 
	435.0 
	约1159.0 
	182.0(15.5℃)，205.0(108℃) 

	AgI 
	苍黄 
	六方 
	234.77 
	6.010 
(14.6℃) 
	558.0 
	1506.0 
	难溶 

	
	黄 
	四面体 
	
	5.683 (30.0℃) 
	146.0转变为β型 
	
	

	AgIO3 
	无色 
	正交 
	282.77 
	5.525 (16.5℃) 
	>200.0 
	分解 
	0.03(10℃)，0.019(60℃) 

	AgMnO4 
	暗紫 
	单斜 
	226.80 
	4.27 
	分解 
	- 
	0.55(0℃)， 
1.69(28.5℃) 

	AgNO3 
	无色 
	正交 
	169.87 
	4.352 
(19.0℃) 
	212.0 
	分解>444.0 
	122.0(0℃)， 
952.0(190℃) 

	AgNO2 
	白 
	正交 
	153.87 
	4.453 
(26.0℃) 
	分解>140.0 
	- 
	0.155(0℃)， 
1.363(60℃) 

	Ag2O 
	棕黑 
	立方 
	231.74 
	7.143 
(16.6℃) 
	分解>230.0 
	- 
	0.0013(20℃)， 
0.0053(80℃) 

	Ag2O2 
	灰黑 
	立方 
	247.74 
	7.44 
	分解>100.0 
	- 
	难溶 

	Ag3PO4 
	黄 
	立方 
	418.59 
	6.370 
	849.0 
	- 
	0.00065(19.5℃) 

	Ag2S 
	灰黑 
	正交 
	247.80 
	7.326 
	转变175.0 
	分解 
	- 

	
	黑 
	立方 
	
	7.317 
	825.0 
	分解 
	8.4×10-15 

	AgSCN 
	无色 
	结晶 
	165.95 
	- 
	分解 
	- 
	0.000021，0.00064(100℃) 

	Ag2SO4 
	白 
	正交 
	311.79 
	5.45 
(29.2℃) 
	652.0 
	分解>1085.0 
	0.57(0℃) 
1.41(100℃) 

	Ag2SO3 
	白 
	结晶 
	295.79 
	- 
	分解>100.0 
	- 
	- 

	Ag2S2O3 
	白 
	结晶 
	327.58 
	- 
	分解 
	- 
	微溶 

	AlBr3 
	无色 
	 正交 
	266.69 
	2.64(10.0℃)(熔融) 
	97.5 
	- 
	水解 

	AlBr3·6H2O 
	浅黄 
	针状 
	347.79 
	2.54 
	93.0 
	分解>135.0 
	水解 

	Al(BrO3)3·9H2O 
	白 
	三角 
	572.83 
	- 
	63.2 
	分解>100.0 
	溶 

	Al(C2H3O2)3 
	白 
	固体 
	204.12 
	- 
	分解 
	- 
	微溶，热水中分解 

	AlCl3 
	白色
至无色 
	六方 
	133.34 
	熔融2.44， 
液态1.31
(200.0℃) 
	- 
	升华>177.8， 
分解>262.0 
	69.9(15℃) 

	AlCl3·6H2O 
	无色 
	正交 
	241.43 
	2.398 
	分解>100.0 
	- 
	83.0(20℃) 

	AlF3 
	无色 
	三斜 
	83.98 
	2.882 
	1291.0, 
升华>760.0 
	- 
	0.559 

	AlI3 
	棕 
	片状 
	407.70 
	3.98 
	191.0 
	360.0 
	水解 

	AlI3·6H2O 
	淡黄 
	结晶 
	515.79 
	2.63 
	分解>185.0 
	- 
	易溶 

	Al(NO3)3·9H2O 
	无色 
	正交 
	375.13 
	- 
	73.5 
	分解>150.0 
	63.7 

	Al2O3 
	无色 
	六方 
	101.96 
	3.965 
	2027.0 
	2980.0 
	难溶 

	Al2O3(α) 
	无色 
	六方 
	101.96 
	3.97 
	2015.0±15.0 
	2980.0
±60.0 
	0.000098(29℃) 

	Al2O3(γ) 
	无色 
	结晶 
	101.96 
	3.5～3.9 
	转变至α 
	- 
	难溶 

	Al(OH)3 
	白 
	单斜 
	78.00 
	2.42 
	300.0℃失水 
	- 
	难溶 

	Al(PO3)3 
	无色 
	四方 
	263.90 
	2.779 
	- 
	- 
	难溶 

	AlPO4 
	白 
	正交 
	121.95 
	2.566 
	>1500.0 
	- 
	难溶 

	Al2S3 
	黄 
	六方 
	150.14 
	2.02 
(13.0℃) 
	1100.0 
	升华>1500.0 (N2) 
	分解 

	Al2(SO4)3 
	白 
	粉末 
	342.14 
	2.71 
	分解>770.0 
	- 
	31.3(0℃)，98.1(100℃) 

	Al2(SO4)3·18H2O 
	无色 
	单斜 
	666.41 
	1.69 (17.0℃) 
	分解>86.5 
	- 
	86.9(0℃)，1104.0(100℃) 

	AsBr3 
	淡黄 
	斜方 
	314.63 
	3.54 
	32.8 
	221.0 
	分解 

	AsCl3 
	- 
	油质液体或针状 
	181.28 
	液态2.163 
	-8.5 
	130.2 
	分解 

	AsH3 
	无色 
	气体 
	77.95 
	气体 
2.695g/L 
	-116.3 
	-55.0 
	20.0ml 

	AsI3 
	红 
	六方 
	455.64 
	4.39 
(13.0℃) 
	146.0 
	403.0 
	6.0，分解 

	As2O5 
	白 
	 无定形 
	229.84 
	4.32 
	分解>315.0 
	- 
	150.0(16℃)， 
76.7(100℃) 

	As2O3 
	- 
	无定形或玻璃状 
	197.84 
	3.738 
	312.3 
	- 
	3.7(20℃), 
10.14(100℃) 

	As2S5 
	黄 
	- 
	310.14 
	- 
	升华，分解>500.0 
	- 
	0.000136(0℃) 

	As2S3 
	黄或红 
	单斜 
	246.03 
	3.43 
	300.0 
	707.0 
	0.00005(18℃) 

	AuBr 
	黄灰 
	块状或结晶粉末 
	276.87 
	7.9 
	分解>115.0 
	- 
	难溶 

	AuCl 
	黄 
	结晶 
	232.42 
	7.4 
	>170.0℃分解为AuCl3 
	分解>289.5 
	微溶，分解 

	AuCl2 
	紫红 
	斜方 
	303.33 
	3.9 
	分解>254.0 
	升华>265.0 
	68.0 

	AuCN 
	浅黄 
	结晶粉末 
	222.98 
	7.12 
	分解 
	- 
	微溶 

	Au(CN)3·3H2O 
	无色 
	片状 
	329.07 
	- 
	分解>50.0 
	- 
	微溶 

	Au2O3 
	- 
	- 
	441.93 
	- 
	- 
	- 
	难溶 

	BCl3 
	无色 
	发烟液体 
	117.17 
	1.3494 
	-107.3 
	12.5 
	热水中分解 

	BF3·2H2O 
	无色 
	液体 
	103.84 
	1.6316 
(20.0℃) 
	6.0 
	- 
	分解 

	BI3 
	无色 
	片状 
	391.52 
	3.35 
(50.0℃) 
	49.9 
	210.0 
	分解 

	B2O3 
	- 
	正交 
	69.92 
	2.46±0.01 
	45.0±2.0 
	约1860.0 
	微溶，溶于热水 

	
	无色 
	玻璃态 
	
	1.812 
	约450.0 
	- 
	1.1(0℃)，15.7(100.0℃) 

	H3BO3 
	无色 
	三斜 
	61.83 
	1.435 
(15.0℃) 
	(169.0±1.0)℃转变至HBO2 
	300.0℃失1/2H2O 
	6.35(30℃)，27.6(100℃) 

	BaBr2 
	无色 
	结晶 
	297.14 
	4.781 
(24.0℃) 
	847.0 
	分解 
	104.0(20℃)，149.0(100℃) 

	BaBr2·2H2O 
	无色 
	单斜 
	333.17 
	3.58 
(24.0℃) 
	880.0 
(75.0℃失H2O) 
	120.0℃失2H2O 
	151.0(20℃)，204.0(100℃) 

	Ba(BrO3)2·H2O 
	无色 
	单斜 
	411.15 
	3.99 
(18.0℃) 
	分解>260.0 
	- 
	0.3(0℃)，5.67(100℃) 

	Ba(C2H3O2)2 
	无色 
	结晶 
	255.42 
	2.468 
	- 
	- 
	58.8(0℃)，75.0(100℃) 

	Ba(CN)2 
	白 
	结晶粉末 
	189.37 
	- 
	- 
	- 
	80.0(14℃) 

	BaCO3(α) 
	白 
	六方 
	197.34 
	4.43 
	1740.0 
	分解 
	0.002(20℃)，0.006(100℃) 

	BaCO3(β) 
	- 
	- 
	197.34 
	- 
	转为α在982.0 
	- 
	0.0022(18℃)，0.0065(100℃) 

	BaCO3(γ) 
	白 
	正交 
	197.34 
	4.43 
	转为β在811.0 
	分解>1450.0 
	0.0022(18℃)，0.0065(100℃) 

	BaCl2(α) 
	无色 
	单斜 
	208.24 
	3.856 
(24.0℃) 
	962.0℃转为立方 
	1560.0 
	37.5(26℃)，59.0(100℃) 

	BaCl2(β) 
	无色 
	立方 
	208.24 
	3.917 
	963.0 
	1560.0 
	难溶 

	BaCl2·2H2O 
	无色 
	单斜 
	244.27 
	3.097 
(24.0℃) 
	113.0℃失H2O 
	- 
	58.7(100℃) 

	Ba(ClO3)2·H2O 
	无色 
	单斜 
	322.25 
	3.18 
	414.0(120.0℃失H2O) 
	- 
	27.4(15℃)，111.2(100℃) 

	Ba(ClO4)2 
	无色 
	六方 
	336.23 
	3.2 
	505.0 
	- 
	198.5，562.3(100℃) 

	BaCrO4 
	黄 
	正交 
	253.32 
	4.498 
(15.0℃) 
	- 
	- 
	0.00034(16℃)，0.00044(28℃) 

	BaCr2O7 
	红 
	单斜 
	353.32 
	- 
	- 
	- 
	微溶 

	BaF2 
	无色 
	立方 
	157.33 
	4.89 
	1355.0 
	2137.0 
	0.12 

	BaH2 
	灰 
	结晶 
	139.35 
	4.21(0℃) 
	分解>675.0 
	1400.0 
	分解 

	Ba(IO3)2 
	- 
	单斜 
	487.14 
	4.998 
	分解 
	- 
	0.008(0℃)，197.0(100℃) 

	BaI2 
	无色 
	结晶 
	391.14 
	5.15 
	740.0 
	- 
	170.0(0℃) 

	Ba(NO3)2 
	无色 
	立方 
	261.34 
	3.24 
(23.0℃) 
	592.0 
	分解 
	8.7(20℃)，34.2(100℃) 

	BaO 
	无色 
	立方 
	153.33 
	5.72 
	1918.0 
	约2000.0 
	3.48(20℃)，90.8(100℃) 

	
	淡黄 
	粉末 
	
	
	
	
	

	BaO2 
	灰白 
	粉末 
	169.33 
	4.96 
	450.0 
	- 
	1.5(0℃)，热水中分解 

	Ba(OH)2·8H2O 
	无色 
	单斜 
	315.47 
	2.18 
(16.0℃) 
	78.0 
	78.0℃失8H2O 
	5.6(15℃)，94.7(78℃) 

	BaPO3 
	- 
	针状晶体 
	216.30 
	- 
	- 
	- 
	微溶 

	Ba3(PO4)2 
	白 
	立方 
	601.93 
	4.1 
(16.0℃) 
	- 
	- 
	难溶 

	BaS 
	无色 
	立方 
	169.39 
	4.25 
(15.0℃) 
	1200.0 
	- 
	分解 

	BaSO4 
	白 
	正交 
(单斜) 
	233.39 
	4.50 
(15.0℃) 
	1580.0 
	1149.0℃转变为单斜 
	0.000246，0.000413 
(100℃) 

	BaSO3 
	无色 
	 立方、六方 
	217.39 
	- 
	分解 
	- 
	0.02(20℃)，0.002(80℃) 

	BaS2O3 
	白 
	正交 
	249.45 
	- 
	分解>220.0 
	- 
	0.2 

	BaSiO3 
	无色 
	正交 
	213.41 
	4.399 
	1604.0 
	- 
	难溶，热水中分解 

	BaSiO3·6H2O 
	- 
	正交 
	321.51 
	2.59 
	- 
	- 
	0.17，分解 

	BaWO4 
	无色 
	四方 
	385.18 
	5.04 
	- 
	- 
	微溶 

	BeBr2 
	白 
	针状晶体 
	168.83 
	3.465 
	升华(490.0±10.0) 
	520.0 
	溶 

	BeCO3·4H2O 
	白 
	六方 
	141.08 
	- 
	- 
	- 
	水解 

	BeCl2 
	无色 
	针状晶体 
	79.92 
	1.899 
	405.0 
	- 
	42.0 

	BeF2 
	无色 
	无定形 
	47.01 
	1.986 
	升华>800.0 
	- 
	- 

	BeH2 
	白 
	结晶 
	11.03 
	- 
	分解>125.0 
	- 
	分解 

	BeI2 
	无色 
	针状 
	262.82 
	4.325 
(26.0℃) 
	(510.0±10.0) 
	590.0 
	分解 

	Be(NO3)2·3H2O 
	淡黄 
	结晶 
	187.97 
	1.557 
	60.0 
	142.0 
	溶 

	BeO 
	白 
	六方 
	25.01 
	3.01 
	(2530.0±30.0) 
	约3900.0 
	0.00002(30℃) 

	BeS 
	- 
	正交 
	41.07 
	2.36 
	- 
	- 
	分解 

	BeSO4 
	- 
	- 
	105.07 
	2.443 
	分解> (550.0～600.0) 
	- 
	难溶，热水中分解 

	BeSO4·H2O 
	无色 
	四方 
	177.13 
	1.713 
(10.5℃) 
	100.0℃失2H2O 
	400.0℃失4H2O 
	42.4(26℃)， 
100.0(100℃) 

	BiAsO4 
	白 
	正交 
	347.90 
	7.14 
	- 
	- 
	难溶 

	BiBr3 
	黄 
	结晶粉末 
	448.69 
	5.72 
	218.0 
	453.0 
	分解 

	BiCl3 
	白 
	结晶 
	315.34 
	4.75 
	230.0～232.0 
	447.0 
	分解 

	BiF3 
	灰 
	六方 
	265.98 
	5.23 
(20.0℃) 
	727.0 
	- 
	难溶 

	BiI2 
	红 
	针状正交晶体 
	462.79 
	- 
	分解>400.0 
	- 
	溶 

	BiI3 
	红 
	六方 
	589.69 
	5.778 
(15.0℃) 
	408.0 
	约500.0 
	难溶，热水中分解 

	Bi(NO3)3·5H2O 
	无色 
	三斜 
	485.07 
	2.83 
	分解>30.0 
	80.0℃失5H2O 
	分解 

	Bi(OH)3 
	白 
	无定形粉末 
	260.00 
	4.36 
	分解>415.0 
	- 
	0.00014，热水中分解 

	Bi2O5 
	暗红或褐 
	- 
	497.96 
	5.10 
	- 
	- 
	难溶 

	Bi2O3 
	黄 
	正交 
	465.96 
	8.9 
	(825.0±3.0) 
	1890.0 
	难溶 

	BiPO4 
	白 
	单斜 
	303.95 
	6.323 
(15.0℃) 
	分解 
	- 
	难溶 

	Bi2(SO4)3 
	白 
	针状晶体 
	706.13 
	5.08 
(15.0℃) 
	分解>405.0 
	  
	分解 

	HBiO3 
	红 
	- 
	257.99 
	5.75 
	120.0℃失H2O 
	- 
	难溶 

	Br2·10H2O 
	红 
	八面体 
	339.96 
	1.49 
	分解>6.8 
	- 
	溶 

	HBrO 
	- 
	仅溶液形式 
	96.91 
	- 
	- 
	- 
	溶，溶于热水，分解 

	CBr4 
	无色 
	单斜，八面体 
	331.63 
	3.24 
	48.4℃转为八面体 
	189.5 
	0.024(30℃) 

	CCl4 
	无色 
	液体 
	153.82 
	1.867 
(20.0℃) 
	-23.0 
	76.8 
	难溶 

	CF4 
	无色 
	气体 
	88.00 
	1.96 
(-184.0℃) 
	-184.0 
	-128.0 
	0.0018 

	CI4 
	暗红 
	立方 
	519.63 
	4.34 
(20.0℃) 
	分解>171.0 
	- 
	难溶 

	(CN)2 
	无色 
	气体，刺激性气味，有毒 
	52.04 
	2.335g/L 
	-27.9 
	-20.7 
	450.0ml(20℃) 

	CO2 
	无色 
	气体 
	44.01 
	1.977g/L(0℃) 
	- 
	升华 –78.5 
	0.348(0℃)， 
0.097(40.0℃) 

	CO 
	无色 
	有毒气体 
	28.01 
	1.250g/L(0℃) 
	-199.0 
	-191.5 
	3.5ml(0℃)， 
2.32ml(20.0℃) 

	CaAl2O4 
	白 
	单斜，三斜，正交 
	158.04 
	2.981 
	1600.0 
	- 
	分解 

	CaB4O7 
	- 
	- 
	195.32 
	- 
	986.0 
	- 
	- 

	CaBr​2 
	无色 
	正交针状晶体 
	199.89 
	3.353 
	742.0 
	1815.0 
	142.0(30℃)， 
312.0(100℃) 

	Ca(BrO3)2·H2O 
	- 
	单斜 
	313.90 
	3.329 
	180.0℃失H2O 
	- 
	230.0 

	CaC2 
	无色 
	四方 
	64.10 
	2.22 
	稳定25.0～447.0 
	2300.0 
	分解 

	Ca(CN)2 
	白 
	粉末 
	92.12 
	- 
	分解>350.0 
	- 
	分解 

	Ca(C2H3O2)2 
	无色 
	结晶 
	158.17 
	- 
	分解 
	- 
	34.7(0℃)，29.7(100.0℃) 

	Ca(C2H3O2)2·2H2O 
	无色 
	针状晶体 
	194.20 
	- 
	84.0℃失H2O 
	- 
	34.7(20.0℃)，33.5(50.0℃) 

	Ca(CHO2)2 
	无色 
	正交 
	130.12 
	2.015 
	分解 
	- 
	16.2，18.4(100℃) 

	CaC2O4 
	无色 
	立方 
	128.10 
	2.2(4.0℃) 
	分解 
	- 
	0.00067(13℃)，0.0014(95℃) 

	CaC2O4·H2O 
	无色 
	- 
	146.11 
	2.2 
	200.0℃失H2O 
	- 
	难溶 

	CaCO3 
 (文石、霞石) 
	无色 
	正交 
	100.09 
	2.930 
	520.0℃转为方解石 
	- 
	- 

	CaCO3 
 (方解石) 
	无色 
	正交，六方 
	100.09 
	2.710 
(18.0℃) 
	- 
	分解>898.6 
	0.0014，0.0018(75℃) 

	CaCO3·6H2O 
	无色 
	单斜 
	208.16 
	1.771(0℃) 
	- 
	- 
	- 

	Ca(ClO3)2 
	白 
	结晶 
	206.98 
	- 
	304.0±10.0 
	- 
	178.0 

	Ca(ClO3)2·2H2O 
	淡黄 
	正交，单斜 
	243.01 
	2.711 
	100.0℃失H2O 
	- 
	177.8(8℃) 

	CaCl2 
	无色 
	立方 
	110.99 
	2.15 
	782.0 
	>1600.0 
	74.5(20℃)，1591.0(100℃) 

	CaCl2·6H2O 
	无色 
	三角 
	219.08 
	1.71 
	26.92 
	- 
	279.0(0℃)，536.0(20℃) 

	Ca(ClO)2 
	白 
	粉末或平面片状 
	142.98 
	2.35 
	分解>100.0 
	- 
	分解 

	CaCrO4·2H2O 
	黄 
	单斜棱形晶体 
	192.10 
	- 
	200.0℃失2H2O 
	- 
	16.3(20℃)，18.2(45℃) 

	CaF2 
	无色 
	立方 
	78.08 
	3.180 
	1.423 
	约2500.0 
	0.0016(18℃)，0.0017(26℃) 

	CaH2 
	白 
	正交 
	42.10 
	1.9 
	- 
	- 
	分解 

	CaI2 
	淡黄 
	六方,潮解 
	293.89 
	3.956 
	784.0 
	约1100.0 
	209.0(20℃)， 
426.0(100℃) 

	CaI2·6H2O 
	黄 
	六方针状晶体 
	401.98 
	2.55 
	分解>42.0 
	160.0 
	75.0(30℃)，1680.0(70℃) 

	Ca(IO3)2 
	无色 
	单斜 
	389.89 
	4.519 
(15.0℃) 
	分解>540.0 
	- 
	0.20(15℃)， 
0.67(90℃) 

	Ca(IO3)2·6H2O 
	无色 
	正交 
	497.98 
	- 
	分解>35.0 
	- 
	0.13(0℃)，1.22(100℃) 

	Ca(MnO4)2·5H2O 
	紫 
	结晶 
	368.03 
	2.4 
	分解 
	- 
	331.0(14℃)，338.0 

	CaMoO4 
	无色 
	四方 
	200.02 
	4.38-4.53 
	- 
	- 
	难溶，热水中分解 

	Ca(NO3)2 
	无色 
	立方 
	164.09 
	2.504(18.0℃) 
	561.0 
	- 
	121.2(18℃)，376.0(100℃) 

	Ca(NO3)2·4H2O 
	无色 
	单斜，潮解 
	236.15 
	α1.896 
β1.82 
	α47.2 
β39.7 
	分解>132.0 
	266.0(0℃)，660.0(30℃) 

	Ca3N2 
	棕 
	六方 
	148.25 
	2.63(17.0℃) 
	1195.0 
	- 
	分解 

	Ca(NO2)2·H2O 
	淡黄 
	六方，潮解 
	150.11 
	2.23(34.0℃) 
	100.0℃失H2O 
	- 
	45.9(0℃)，89.6(91℃) 

	CaO 
	无色 
	立方 
	56.08 
	3.25-3.38 
	2614.0 
	2850.0 
	0.131(10℃，分解)， 
0.07(80℃，分解) 

	Ca(OH)2 
	无色 
	六方 
	74.09 
	2.24 
	580.0℃失H2O 
	分解 
	0.077(100℃) 

	Ca(H2PO4)2·H2O 
	无色 
	单斜 
	252.07 
	2.220(16.0℃) 
	109.0℃失H2O 
	分解>203.0 
	1.8(30℃)，热水中分解 

	Ca3(PO4)2 
	白 
	无定形粉末 
	310.18 
	3.14 
	1670.0 
	- 
	0.002，热水中分解 

	Ca2P2O7 
	无色 
	- 
	254.10 
	3.09 
	1230.0 
	- 
	难溶 

	Ca2P2O7·5H2O 
	无色 
	单斜 
	344.18 
	2.25 
	- 
	- 
	微溶 

	Ca3P2 
	灰 
	块状 
	182.19 
	2.51 
	约1600.0 
	- 
	分解 

	Ca(H2PO2)2 
	灰白 
	单斜 
	170.06 
	- 
	分解 
	- 
	15.4， 
12.5(100℃) 

	CaS 
	无色 
	立方 
	72.14 
	2.5 
	分解 
	- 
	0.021(15℃)分解，0.048(60℃)分解 

	Ca(SCN)2·3H2O 
	白 
	结晶 
	210.28 
	- 
	- 
	- 
	150.0 

	CaSO4 
	无色 
	正交，单斜 
	136.14 
	2.960 
	单斜 1450.0 
	正交转为单斜 
1193.0 
	0.209(30℃)，0.1619(100℃) 

	
	
	立方，三斜 
	136.14 
	2.61 
	转为正交>200.0 
	- 
	- 

	CaSO4·2H2O 
	无色 
	单斜 
	172.17 
	2.32 
	128.0℃失3/2H2O 
	163.0℃失2H2O 
	0.241，0.222(100℃) 

	CaS2O3·6H2O 
	- 
	三斜 
	260.29 
	1.872 
	分解 
	- 
	100.0(3℃)，热水中分解 

	CaSiO3 
	无色 
	单斜 
	116.16 
	2.905 
	1540.0 
	- 
	0.0095(17℃) 

	CaSiO4 
	无色 
	单斜 
	172.24 
	3.27 
	2130.0 
	- 
	- 

	CaSiF6 
	无色 
	四方 
	182.16 
	2.66(18℃) 
	- 
	- 
	微溶 

	CaWO4 
	白 
	四方 
	287.93 
	6.062 
(20.0℃) 
	- 
	- 
	0.00064(15℃)，0.00012(100℃) 

	Cd(BO3)2·H2O 
	白 
	正交 
	248.04 
	3.758 
	分解 
	- 
	125.0(17℃) 

	CdBr2 
	黄 
	结晶 
	227.22 
	5.192 
	567.0 
	863.0 
	57.0(10℃)，162.0(104℃) 

	CdBr2·4H2O 
	白 
	细小针状晶体，风化 
	344.28 
	- 
	36.0℃转化 
	- 
	121.0(10℃) 

	Cd(C2H3O2)2 
	无色 
	- 
	230.50 
	2.341 
	256.0 
	分解 
	微溶 

	Cd(CN)2 
	- 
	结晶 
	167.45 
	- 
	分解>200.0 
	- 
	17.0(15℃) 

	CdC2O4 
	无色 
	结晶 
	200.43 
	3.32(18.0℃) 
	分解>340.0 
	- 
	- 

	CdCO3 
	白 
	三角 
	172.42 
	4.258 
(4.0℃) 
	分解500.0 
	- 
	难溶 

	CdCl2 
	无色 
	六方 
	183.32 
	4.047 
	568.0 
	960.0 
	140(20℃)， 
150(100℃) 

	CdCr2O4 
	绿到黑 
	立方 
	280.40 
	5.79 
(17.0℃) 
	- 
	- 
	难溶 

	CdF2 
	白 
	立方 
	150.41 
	6.64 
	1100.0 
	1758.0 
	4.35 

	CdI2 
	绿-黄 
	粉末 
	366.22 
	5.670 
(30.0℃) 
	387.0 
	796.0 
	86.2， 
125.0(100℃) 

	Cd(IO3)2 
	白 
	结晶 
	462.22 
	6.43 
	分解 
	- 
	0.097(20℃) 

	Cd(MnO4)2·6H2O 
	- 
	- 
	458.37 
	2.81 
	分解>95.0 
	- 
	微溶 

	CdMoO4 
	黄 
	片状 
	272.35 
	5.347 
	- 
	- 
	微溶 

	Cd(NO3)2 
	无色 
	- 
	236.42 
	- 
	350.0 
	- 
	109.0(0℃)， 
326.0(50℃)， 
682.0(100℃) 

	Cd(NO3)2·4H2O 
	白 
	棱柱、针状晶体，吸湿 
	308.48 
	2.455 
(17.0℃) 
	59.4 
	132.0 
	215.0 

	Cd(OH)2 
	白 
	三角或无定形 
	146.42 
	4.79 
(15.0℃) 
	分解>300.0 
	- 
	0.00026(26℃) 

	CdO 
	棕 
	无定形，立方 
	128.41 
	无定形 
6.95 
立方 
8.15 
	>1500.0 
	分解>(900.0～1000.0)， 
升华>1559.0 
	难溶 

	Cd3(PO4)2 
	无色 
	无定形 
	527.17 
	- 
	1500.0 
	- 
	难溶 

	Cd2P2O7 
	白 
	结晶，叶片状 
	398.76 
	4.965 
(15.0℃) 
	- 
	- 
	微溶，溶于热水 

	CdS 
	黄橙 
	六方 
	144.17 
	4.82 
	- 
	- 
	0.00013(18℃) 

	CdSO4 
	白 
	正交 
	208.47 
	4.691 
(20.0℃) 
	1000.0 
	- 
	750.0， 
60.8(100℃) 

	CdSO4·7H2O 
	无色 
	单斜 
	334.57 
	2.48 
	转变4.0 
	- 
	溶 

	CdSO3 
	- 
	结晶 
	192.47 
	- 
	分解 
	- 
	微溶 

	CdSiO3 
	无色 
	正交 
	188.49 
	4.93 
	1242.0 
	- 
	微溶 

	CdWO4 
	黄 
	结晶 
	360.26 
	- 
	- 
	- 
	0.05 

	Ce2(CO3)3·5H2O 
	白 
	结晶 
	550.34 
	- 
	- 
	- 
	难溶 

	CeCl3 
	无色 
	结晶 
	246.48 
	3.92(0℃) 
	848.0 
	1727.0 
	100.0，热水中分解 

	Ce(NO3)3·6H2O 
	无色或红 
	结晶 
	434.23 
	- 
	150.0℃失3H2O 
	分解>200.0 
	234.0(20℃) 

	Ce(OH)3 
	白 
	胶质沉淀 
	191.14 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Ce2O3 
	灰绿 
	三角 
	328.24 
	6.86 
	1692.0℃燃烧 
	- 
	难溶 

	CeO2 
	棕-白 
	立方 
	172.12 
	7.132 
(23.0℃) 
	约2600.0 
	- 
	难溶 

	Ce2S3 
	红 
	结晶 
	376.42 
	5.020 
(11.0℃) 
	- 
	- 
	难溶，热水中分解 

	
	暗褐 
	粉末 
	
	
	
	
	

	Ce(SO4)2 
	深黄 
	结晶 
	332.24 
	3.91 
(18.0℃) 
	分解>195.0 
	- 
	微分解 

	Ce2(SO4)3 
	无色到绿 
	单斜，正交 
	568.41 
	3.912 
	- 
	- 
	10.1(0℃)，2.25(100℃) 

	Ce(SO4)2·4H2O 
	黄 
	正交 
	404.30 
	- 
	- 
	- 
	微溶，分解 

	Ce2(SO4)3·9H2O 
	- 
	六方针状晶体 
	730.55 
	2.831 
	- 
	- 
	11.87(17℃)， 
0.42(30℃) 

	Cl2·8H2O 
	浅黄 
	正交 
	215.03 
	1.23 
	分解>9.6 
	- 
	难溶 

	Cl2O7 
	无色 
	油状 
	182.90 
	- 
	-91.5 
	82.0 
	分解 

	Co(C2H3O2)3 
	绿 
	八面体 
	236.07 
	- 
	分解>100.0 
	- 
	水解 

	Co(C2H3O2)2·4H2O 
	红紫 
	单斜 
	249.08 
	1.705(19.0℃) 
	140.0℃失4H2O 
	- 
	溶 

	CoC2O4 
	白或红 
	- 
	146.95 
	3.021 
	分解>250.0 
	- 
	- 

	CoC2O4·2H2O 
	粉色 
	结晶 
	182.98 
	- 
	约190.0℃失H2O 
	- 
	0.0026(18℃) 

	Co(CN)2·3H2O 
	红灰 
	粉末 
	165.01 
	- 
	250.0℃失3H2O 
	- 
	难溶 

	CoCO3 
	红 
	三角 
	118.94 
	4.13 
	分解 
	- 
	难溶 

	Co(ClO3)2·6H2O 
	红 
	立方，潮解 
	333.93 
	1.92 
	50.0 
	分解>100.0 
	558.3(0℃) 

	Co(ClO4)2 
	红 
	针状晶体 
	257.83 
	3.327 
	- 
	- 
	100.0(0℃)，115.0(45℃) 

	Co(ClO4)2·5H2O 
	红 
	六方 
	347.91 
	- 
	143.0 
	- 
	100.1(0℃)，115.1(65℃) 

	CoCl2 
	蓝 
	六方 
	129.84 
	3.356 
(36.0℃) 
	- 
	1049.0 
	45.0(0℃)， 
105.0(96℃) 

	CoCl3 
	红或黄 
	结晶 
	165.29 
	2.94 
	升华 
	- 
	溶 

	CoCl2·6H2O 
	红 
	单斜 
	237.93 
	1.942 
	86.0 
	110.0℃失6H2O 
	76.7(0℃)，190.7(100℃) 

	CoCrO4 
	灰黑 
	结晶 
	174.93 
	- 
	分解 
	- 
	难溶，热水中分解 

	CoF2 
	粉色 
	单斜 
	96.93 
	4.46 
	约1200.0 
	1400.0 
	1.5 

	Co(IO3)2 
	蓝-紫 
	针状晶体 
	408.74 
	5.008 
(18.0℃) 
	分解>200.0 
	- 
	0.45(18℃)， 
1.33(100℃) 

	Co(NO3)2·6H2O 
	红 
	单斜 
	291.03 
	1.87 
	55.0～56.0 
	55.0℃失3H2O 
	133.8(0℃)， 
217.0(80℃) 

	Co(OH)2 
	玫瑰红 
	正交 
	92.95 
	3.597 
(15.0℃) 
	分解 
	- 
	0.00032 

	CoO 
	粉色 
	立方 
	74.93 
	6.54 
	1795.0±20.0 
	- 
	难溶 

	Co2O3 
	黑灰 
	六方，正交 
	165.86 
	5.18 
	分解>895.0 
	- 
	难溶 

	Co3(PO4)2 
	红 
	结晶 
	366.74 
	2.587 
	- 
	- 
	难溶 

	CoS 
	红色、银白色 
	八面体 
	90.99 
	5.45 
(18.0℃) 
	>1116.0 
	- 
	0.00038(18℃) 

	Co2S3 
	黑 
	结晶 
	214.05 
	4.8 
	- 
	- 
	分解 

	CoSO4·7H2O 
	粉红 
	单斜 
	281.10 
	1.948 
	96.8 
	420.0℃失7H2O 
	60.4(3℃), 
67.0(70℃) 

	Co2(SO4)3·18H2O 
	蓝-绿 
	- 
	730.31 
	- 
	分解>35.0 
	- 
	溶，分解 

	CoSO3·5H2O 
	红 
	- 
	229.07 
	- 
	- 
	- 
	难溶 

	CrBr3 
	橄榄绿 
	六方 
	291.71 
	4.250 
	升华 
	- 
	难溶，溶于热水 

	Cr(C2H3O2)2 
	红 
	结晶 
	170.09 
	- 
	- 
	- 
	微溶，溶于热水 

	CrC2O4·H2O 
	黄 
	结晶粉末 
	158.03 
	2.468 
	- 
	- 
	微溶，溶于热水 

	Cr2(C2O4)3·6H2O 
	红 
	无定形 
	476.14 
	- 
	- 
	- 
	溶 

	CrCl2 
	白 
	针状晶体 
	122.90 
	2.878 
	824.0 
	- 
	微溶 

	CrCl3 
	紫 
	三角 
	158.36 
	2.76 
(15.0℃) 
	约1150.0 
	升华>1300.0 
	难溶 

	CrF3 
	绿 
	正交 
	108.99 
	3.8 
	>1000.0 
	升华 1100.0～1200.0 
	难溶 

	CrI3 
	黑 
	亮晶的结晶 
	432.71 
	4.915 
	>600.0 
	- 
	- 

	Cr(NO3)3·9H2O 
	紫 
	单斜 
	400.15 
	- 
	60.0 
	分解>100.0 
	208.0(15℃) 

	Cr(OH)2 
	黄褐 
	- 
	86.01 
	- 
	- 
	- 
	分解 

	Cr(OH)3 
	绿或蓝 
	胶凝 
	103.02 
	- 
	分解 
	- 
	难溶 

	CrO 
	黑 
	粉末 
	68.00 
	- 
	- 
	- 
	难溶 

	Cr2O3 
	绿 
	六方 
	151.99 
	5.21 
	2266.0±25.0 
	4000.0 
	难溶 

	CrPO4·6H2O 
	紫 
	三斜 
	255.06 
	2.121 
(14.0℃) 
	100.0 
	- 
	- 

	Cr2S3 
	棕-黑 
	粉末 
	200.17 
	3.77(19.0℃) 
	- 
	- 
	难溶，分解 

	CrSO4·7H2O 
	蓝 
	结晶 
	274.16 
	- 
	- 
	- 
	12.35(0℃)，热水中分解 

	Cr2(SO3)3 
	绿-白 
	- 
	344.17 
	2.2 
	分解 
	- 
	- 

	CsBr 
	无色 
	立方 
	212.81 
	- 
	636.0 
	1300.0 
	124.3 

	CsC2H3O2 
	- 
	潮解 
	191.95 
	- 
	194.0 
	- 
	945.1(-2.5℃)，1345.5(88.5℃) 

	Cs2CO3 
	无色 
	结晶，潮解 
	325.82 
	- 
	分解>610.0 
	- 
	260.5(15℃) 

	CsCl 
	无色 
	潮解，立方 
	168.36 
	3.988 
	645.0 
	1290.0 
	162.22(0.7℃)，259.56(89.5℃) 

	CsF 
	- 
	潮解，立方 
	151.90 
	4.115 
	682.0 
	1251.0 
	367.0(18℃) 

	CsI 
	- 
	潮解，正交 
	259.81 
	4.510 
	626.0 
	1280.0 
	44.0(0℃)，160.0(61℃) 

	CsNO3 
	无色 
	六方，立方 
	194.91 
	- 
	414.0 
	分解 
	9.16(0℃)，196.8(100℃) 

	Cs2O 
	橙黄 
	针状晶体 
	281.81 
	4.25 
	分解>400.0 
	- 
	水解 

	Cs2O2 
	苍黄 
	针状晶体 
	297.81 
	4.25 
	400.0 
	- 
	溶，热水中分解 

	Cs2S·4H2O 
	白 
	结晶 
	369.93 
	- 
	- 
	- 
	易溶 

	Cs2SO4 
	无色 
	正交，六方 
	361.87 
	4.243 
	1010.0 
	600.0℃转为六方 
	167.0(0℃)，220.0(100℃) 

	CuBr2 
	黑 
	单斜，潮解 
	223.35 
	4.77 
	498.0 
	- 
	126.0 

	Cu(C2H3O2)2·H2O 
	暗绿 
	粉末 
	199.65 
	1.882 
	115.0 
	分解>240.0 
	7.2～20.0 

	Cu(CN)2 
	黄-绿 
	粉末 
	115.58 
	- 
	分解 
	- 
	难溶 

	Cu2CO3 
	黄 
	- 
	187.10 
	4.40 
	分解 
	- 
	难溶 

	CuCO3·Cu(OH)2 
	暗绿 
	单斜 
	221.12 
	4.0 
	分解>200.0 
	- 
	难溶，热水中分解 

	Cu(ClO4)2 
	- 
	单斜 
	262.45 
	2.225 
(23.0℃) 
	82.3 
	- 
	145.7(30℃) 

	CuCl2 
	棕黄 
	粉末 
	134.45 
	3.386 
	620.0 
	>993.0℃分解为CuCl 
	70.6(0℃)，107.9(100℃) 

	CuCl2·2H2O 
	暗绿 
	正交，潮解 
	170.43 
	2.54 
	100.0℃失2H2O 
	分解 
	110.4(0℃)，192.4(100℃) 

	CuF2 
	白 
	三斜 
	101.54 
	4.23 
	分解>950.0 
	- 
	0.075 

	CuF2·2H2O 
	蓝 
	单斜 
	137.57 
	2.93 
	分解 
	- 
	0.10 

	Cu(IO3)2 
	绿 
	单斜 
	413.35 
	5.241 
(15℃) 
	分解 
	- 
	0.1364(15℃) 

	CuN3 
	无色 
	结晶，易爆炸 
	105.57 
	3.26 
	- 
	- 
	0.00075(20℃) 

	Cu(NO3)2·6H2O 
	蓝 
	结晶，潮解 
	295.65 
	2.074 
	26.4℃失3H2O 
	- 
	243.7(0℃) 

	Cu(NO3)2·3H2O 
	蓝 
	结晶，潮解 
	241.60 
	2.32 
	114.5 
	170.0℃失HNO3 
	1270.0(100℃) 

	Cu2O 
	红 
	八面体，立方 
	143.09 
	6.0 
	1235.0 
	- 
	难溶 

	CuO 
	黑 
	单斜 
	79.55 
	6.3-6.49 
	1326.0 
	- 
	难溶 

	Cu(OH)2 
	蓝 
	胶质，结晶，粉末 
	97.56 
	3.368 
	分解 
	- 
	难溶，热水中分解 

	Cu3(PO4)2·3H2O 
	蓝 
	正交 
	434.63 
	- 
	分解 
	- 
	难溶 

	Cu2S 
	黑 
	正交 
	159.15 
	5.6 
	1100.0 
	- 
	- 

	CuS 
	黑 
	单斜，六方 
	95.61 
	4.6 
	103.0℃转变 
	分解>220.0 
	0.000033(18℃) 

	CuSCN 
	白 
	- 
	121.62 
	2.843 
	1084.0 
	- 
	0.0005(18℃) 

	Cu(SCN)2 
	黑 
	- 
	179.70 
	- 
	分解>100.0 
	- 
	分解 

	Cu2SO4 
	灰 
	粉末 
	223.15 
	3.605 
	- 
	- 
	分解 

	CuSO4 
	绿，白 
	正交 
	159.60 
	3.603 
	分解>200.0 
	- 
	14.3(0℃)，75.4(100℃) 

	CuSO4·3Cu(OH)2 
	绿 
	单斜 
	452.29 
	3.78 
	分解>300.0 
	- 
	难溶 

	CuSO4·5H2O 
	蓝 
	三斜 
	249.68 
	2.284 
	110.0℃失4H2O 
	150.0℃失5H2O 
	31.6(0℃)， 
203.3(100℃) 

	Cu2SO3·H2O 
	红 
	Rhom 
	225.17 
	4.46 
(15.0℃) 
	- 
	- 
	难溶 

	Dy2O3 
	白 
	粉末 
	373.00 
	7.81 
(27.0℃) 
	2340.0±10.0 
	- 
	- 

	Er2O3 
	玫瑰红 
	粉末 
	382.52 
	8.640 
	- 
	- 
	0.00049(24℃) 

	Eu(NO3)2·6H2O 
	无色 
	- 
	446.07 
	- 
	85.0 
	- 
	易溶 

	Eu2O3 
	浅玫瑰红 
	粉末 
	351.92 
	7.42 
	- 
	- 
	难溶 

	FeAsO4·2H2O 
	绿 
	正交 
	230.80 
	3.18 
	分解 
	- 
	难溶 

	FeBr2 
	绿-黄 
	六方 
	215.66 
	4.636 
	分解>684.0 
	- 
	109.0(10℃)， 
170.0(96℃) 

	FeBr3·6H2O 
	黑绿 
	- 
	403.65 
	- 
	27.0 
	- 
	易溶 

	Fe(C2H3O2)2·4H2O 
	浅绿 
	针状晶体 
	246.00 
	- 
	分解 
	- 
	易溶 

	FeC2O4·2H2O 
	浅黄 
	正交 
	179.90 
	2.28 
	分解>190.0 
	- 
	0.022 

	Fe2(C2O4)3·5H2O 
	黄 
	微结晶粉末 
	465.83 
	- 
	分解>100.0 
	- 
	易溶 

	Fe3C 
	灰 
	立方 
	179.55 
	7.694 
	1837.0 
	  
	难溶 

	FeCO3 
	灰 
	三角 
	115.86 
	3.8 
	分解 
	- 
	0.0067 

	FeCO3·H2O 
	- 
	无定形 
	133.87 
	- 
	分解 
	- 
	微溶 

	Fe(ClO4)2 
	白色或绿-白色 
	针状晶体，吸湿 
	254.75 
	- 
	分解>100.0 
	- 
	易溶 

	FeCl2·4H2O 
	蓝-绿 
	单斜，潮解 
	198.81 
	1.93 
	- 
	- 
	160.1(0℃)，415.5(100℃) 

	FeCl3或Fe2Cl6 
	黑绿 
	六方 
	162.21 
	2.898 
	306.0 
	分解>315.0 
	74.4(0℃)，535.7(100℃) 

	FeCl3·6H2O 
	棕黄 
	结晶，潮解，块状 
	270.30 
	- 
	37.0 
	280.0～285.0 
	91.9(20℃) 

	Fe2(Cr2O7)3 
	红-褐 
	粒状 
	759.66 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Fe2[Fe(CN)6] 
	蓝-白 
	无定形 
	323.65 
	1.601 
	分解>100.0 
	- 
	难溶 

	FeF2·8H2O 
	绿-蓝 
	- 
	237.97 
	4.20 
	100.0℃失8H2O 
	- 
	溶于热水 

	FeF3 
	绿 
	正交 
	112.84 
	3.52 
	>1000.0 
	- 
	0.091 

	Fe(IO3)3 
	绿黄 
	粉末 
	580.56 
	4.80 
	分解>130.0 
	- 
	0.36(20℃) 

	Fe(NO3)2·6H2O 
	绿 
	正交 
	287.65 
	- 
	60.5 
	- 
	83.5(20℃)，166.7(61℃) 

	Fe(NO3)3·9H2O 
	无色-浅黄 
	单斜，潮解 
	404.00 
	1.684 
	47.2 
	分解>125.0 
	138.0(20℃) 

	Fe(OH)2 
	浅绿 
	六方 
	89.86 
	3.4 
	分解 
	- 
	0.00015(18℃) 

	
	白 
	无定形 
	
	
	
	
	

	FeO 
	黑 
	立方 
	71.85 
	5.7 
	1369.0±1.0 
	- 
	难溶 

	Fe2O3 
	红-褐到黑 
	三角 
	159.69 
	5.24 
	1565.0 
	- 
	难溶 

	Fe3O4 
	黑 
	立方 
	231.54 
	5.18 
	1594.0±5.0 
	- 
	难溶 

	
	红-黑 
	粉末 
	
	
	
	
	

	FePO4·2H2O 
	粉色 
	单斜 
	186.85 
	2.74 
	分解 
	- 
	0.67(100℃) 

	FeS2 
	黄 
	立方 
	119.97 
	5.0 
	1171.0 
	- 
	0.00049 

	FeS 
	黑褐 
	六方 
	87.91 
	4.74 
	1193.0～1199.0 
	分解 
	0.00062(18℃) 

	Fe2S3 
	黄-绿 
	- 
	207.87 
	4.3 
	分解 
	- 
	热水中分解 

	Fe(SCN)2·3H2O 
	绿 
	正交 
	226.05 
	- 
	分解 
	- 
	易溶 

	Fe(SCN)3 
	黑红 
	立方，潮解 
	230.08 
	- 
	- 
	- 
	易溶 

	Fe2(SO4)3 
	黄 
	正交，吸湿 
	399.87 
	3.097 
(18.0℃) 
	分解>480.0 
	- 
	微溶，热水中分解 

	FeSO4·7H2O 
	蓝-绿 
	单斜 
	278.01 
	1.898 
	64.0 
	300.0℃失7H2O 
	15.65，48.6(50℃) 

	FeSO3·3H2O 
	绿或白 
	结晶 
	189.95 
	- 
	分解>250.0 
	- 
	- 

	FeS2O3·5H2O 
	绿 
	结晶，潮解 
	258.04 
	- 
	- 
	- 
	易溶，热水中分解 

	FeSiO3 
	灰-绿 
	正交 
	131.93 
	3.5 
	1146.0 
	- 
	- 

	GaCl2 
	白 
	结晶，潮解 
	140.63 
	- 
	164.0 
	535.0 
	分解 

	GaCl3 
	白 
	针状晶体，潮解 
	176.08 
	2.47(26.0℃) 
	77.9±0.2 
	201.3 
	易溶 

	GaF3 
	白 
	粉末 
	126.72 
	4.47±0.01 
	- 
	约1000.0 
	0.002 

	Ga(OH)3 
	白 
	- 
	120.74 
	- 
	分解>440.0 
	- 
	难溶 

	Ga2O3 
	白 
	六方，正交 
	187.44 
	6.44 
	1900.0℃转为 
β600 
	- 
	难溶 

	Ga2O3·H2O 
	白 
	显微结晶，斜方 
	205.45 
	5.2 
	- 
	- 
	难溶 

	Ga2O 
	黑褐 
	粉末 
	155.44 
	4.77 
(26.0℃) 
	>660.0 
	升华>500.0 
	难溶 

	Ga2S3 
	黄 
	结晶 
	235.62 
	3.65 
	1255.0±10.0 
	- 
	分解 

	
	白 
	无定形 
	
	
	
	
	

	Ga2(SO4)3 
	白 
	粉末 
	427.61 
	- 
	- 
	- 
	易溶 

	GdBr3·6H2O 
	- 
	正交，片状 
	505.05 
	2.844 
(16.0℃) 
	- 
	- 
	溶 

	GdCl3 
	无色 
	单斜，斜方 
	263.61 
	4.52(0℃) 
	609.0 
	- 
	溶 

	Gd(NO3)3·6H2O 
	- 
	三斜，潮解 
	451.36 
	2.332 
	91.0 
	- 
	易溶 

	Gd2O3 
	白 
	无定形粉末 
	362.50 
	7.407 
(15.0℃) 
	2330.0±20.0 
	- 
	微溶 

	GeBr4 
	灰白 
	八面体 
	392.21 
	3.132 
(29.0℃) 
	26.1 
	186.5 
	分解 

	GeCl4 
	无色 
	液体 
	214.40 
	1.8443 
(30.0℃) 
	-49.5 
	84.0 
	分解 

	GeF4 
	无色 
	气体或液体 
	148.58 
	2.46 
(36.5℃) 
	- 
	- 
	分解 

	GeI4 
	红-橙 
	立方 
	580.21 
	4.322 
(26.0℃) 
	144.0 
	分解>440.0 
	溶,分解 

	GeO2 
	无色 
	六方 
	104.59 
	4.228 
	1115.0±4.0 
	- 
	0.447， 
1.07(100℃) 

	GeO 
	黑 
	结晶粉末 
	88.59 
	- 
	升华>710.0 
	- 
	0.0018 

	GeS2 
	白 
	粉末或斜方 
	136.71 
	2.94(14.0℃) 
	约800.0℃ 
	升华>600.0 
	0.45，分解 

	GeS 
	黄-红 
	无定形 
	104.65 
	3.31 
	530.0 
	升华>430.0 
	0.24 

	
	黑 
	正交双锥体 
	
	4.01 
	
	
	

	H3As 
	无色 
	气体，有毒 
	77.95 
	3.484g/L 
	-113.5 
	55.0 
	20.0ml 

	HBr 
	无色 
	气体 
	80.91 
	3.5g/L(0℃) 
	-88.5 
	-67.0 
	221.0(0℃), 
130.0(100℃) 

	
	浅黄 
	液体 
	
	2.77 
(-67.0℃) 
	
	
	

	HCl 
	无色 
	气体或液体， 有毒 
	36.46 
	1.00045g/L(气)，1.187(-84.9℃， 液) 
	-114.8 
	-84.9 
	82.3(0℃)，56.1(60℃) 

	HCN 
	无色 
	液体或气体，有毒 
	27.03 
	0.901g/L(气)， 
0.699(22.0℃，液) 
	-14.0 
	26.0 
	溶 

	HF 
	无色 
	发烟腐蚀性液体或气体 
	20.01 
	0.987 
(液) 
	-83.1 
	19.54 
	1950.0 

	HI 
	无色 
	气体 
	127.91 
	5.66g/L 
(0℃) 
	-50.8 
	- 
	42.5ml(0℃) 

	
	淡黄 
	液体 
	
	2.85 
(-4.7℃) 
	
	
	

	H2O 
	无色 
	液体或六方 
	18.01528 
	1.000 
(4.0℃), 
0.9168(0℃) 
	0.00 
	100.00 
	- 

	H2O2 
	无色 
	液体 
	34.01 
	1.4067 
	-0.41 
	- 
	完全混溶 

	H3P 
	无色 
	有毒易燃气体或液体 
	34.00 
	1.529g/L(气)， 0.746(-90.0℃，液) 
	-133.5 
	-87.4 
	26.0 ml(17℃) 

	H2S 
	无色 
	气体，易燃液体 
	34.08 
	1.539g/L(0℃) 
	-85.5 
	-60.7 
	437.0 ml (0℃)，186.0 ml(40℃) 

	H3Sb 
	无色 
	气体，有毒 
	124.77 
	5.30g/L(0℃，气) 
2.26(-25.0℃， 液) 
	-88.5 
	-17.0 
	20.0 ml 

	H2Se 
	无色 
	气体，有毒 
	80.98 
	- 
	-65.7 
	-42.0 
	3.77(4℃)，270.0(22.5℃) 

	H2Te 
	无色 
	气体 
	129.62 
	5.81g/L 
	-49.0 
	-2.0 
	分解 

	
	黄 
	针状晶体 
	
	2.57(-20.0℃) 
	
	
	

	HBiO3 
	红 
	- 
	257.99 
	5.75 
	120.0℃失H2O 
	- 
	难溶 

	H3BO3 
	无色 
	三斜 
	61.83 
	1.435 
(15.0℃) 
	169.0±1.0℃转为HBO2 
	300.0℃失3/2H2O 
	6.35(30℃), 27.6(100℃) 

	HBF4 
	无色 
	液体 
	87.81 
	- 
	- 
	分解>130.0 
	- 

	HBrO3 
	在溶液中无色或黄色 
	- 
	128.91 
	- 
	分解>100.0 
	- 
	易溶，热水中分解 

	HBrO 
	- 
	仅溶液形式 
	96.92 
	- 
	- 
	- 
	易溶 

	HClO4 
	无色 
	液体，不稳定 
	100.46 
	1.764 
(22.0℃) 
	-112.0 
	- 
	完全混溶 

	HClO3·7H2O 
	无色 
	溶液 
	210.57 
	4.282 
(14.2℃) 
	<-20.0 
	分解>40.0 
	易溶 

	HIO3 
	无色或淡黄色 
	结晶粉末或正交 
	175.91 
	4.629(0℃) 
	分解>110.0 
	- 
	310.0(16℃)，576.0(101℃) 

	HIO4 
	无色 
	- 
	191.91 
	- 
	升华>110.0 
	分解>138.0 
	440.0，分解 

	HMnO4 
	- 
	- 
	118.84 
	- 
	- 
	- 
	易溶，热水中分解 

	H2MoO4 
	白或微黄 
	六方 
	161.95 
	3.112 
	70.0℃失H2O 
	- 
	微溶 

	HNCS 
	无色 
	- 
	59.09 
	- 
	约-110.0 
	聚合 
	易溶 

	HNO3 
	无色 
	液体 
	63.01 
	1.5027 
	-41.60 
	83.0 
	易溶 

	HNO2 
	浅蓝 
	仅在溶液中 
	47.01 
	- 
	分解 
	- 
	- 

	HOCN 
	- 
	液体 
	43.03 
	1.14 
(20.0℃) 
	- 
	- 
	溶，分解 

	H3PO4 
	无色 
	液体或正交，潮解 
	98.00 
	1.834 
(18.0℃) 
	42.35 
	213.0℃失1/2H2O 
	548.0 

	H4P2O7 
	无色 
	针状晶体或液体，吸湿 
	177.98 
	- 
	61.0 
	- 
	709.0(23℃)，热水中分解 

	H2SO4 
	无色 
	液体 
	98.07 
	1.841 
(96%～98%) 
	10.36(100%) 
3.0(98%) 
	330.0±0.5 
(100%) 
	溶，放热 

	H2S2O8 
	- 
	吸湿，结晶 
	194.13 
	- 
	分解>65.0 
	分解 
	分解 

	H2SO3 
	- 
	仅在溶液中 
	82.08 
	1.03 
	- 
	- 
	溶 

	H2SiO3 
	无色 
	无定形 
	78.10 
	- 
	室温分解 
	- 
	难溶 

	H2WO4 
	黄 
	粉末 
	249.86 
	5.5 
	100.0℃失H2O 
	1473.0 
	难溶 

	HgBr2 
	无色 
	正交 
	360.40 
	6.109 
	236.0 
	322.0 
	0.61，4.0(100℃) 

	Hg(C2H3O2)2 
	白 
	鳞片状或粉末 
	318.68 
	3.270 
	分解 
	- 
	2.5(10℃), 
100.0(100℃) 

	HgC2O4 
	- 
	- 
	288.61 
	- 
	分解 
	- 
	0.0107(20℃) 

	HgCO3 
	黄棕 
	结晶 
	461.19 
	- 
	分解>130.0 
	- 
	0.0000045，热水中分解 

	Hg2Cl2 
	白 
	四方 
	472.09 
	7.150 
	升华>400.0 
	- 
	0.00020，0.001(43℃) 

	HgCl2 
	白 
	粉末，有毒 
	271.50 
	5.44 
	276.0 
	302.0 
	6.9(20℃)， 
48.0(100℃) 

	
	无色 
	正交，有毒 
	
	
	
	
	

	HgCrO4 
	红 
	正交 
	316.58 
	- 
	分解 
	- 
	分解 

	Hg(IO3)2 
	白 
	无定形粉末 
	550.40 
	- 
	- 
	- 
	- 

	HgI2 
	红 
	四方 
	454.40 
	6.36 
	转化127.0 
	- 
	0.01 

	
	黄 
	正交或粉末 
	454.40 
	6.094 
(127.0℃) 
	259.0 
	354.0 
	0.0048 

	Hg2(NO3)2·2H2O 
	无色 
	单斜，风化 
	561.22 
	4.79(4.0℃) 
	70.0 
	- 
	水解 

	Hg(NO3)2·H2O 
	无色 
	结晶，潮解 
	342.62 
	4.3 
	- 
	- 
	溶 

	
	白 
	粉末，潮解 
	
	
	
	
	

	Hg2S 
	黑 
	- 
	433.24 
	- 
	分解 
	- 
	难溶 

	HgS 
	红 
	六方或粉末 
	232.65 
	8.10 
	升华>583.5 
	- 
	0.000001(18℃) 

	
	黑 
	立方或无定形粉末 
	232.65 
	7.73 
	583.5 
	- 
	难溶 

	Hg(SCN)2 
	白 
	粉末,有毒 
	316.75 
	- 
	分解 
	- 
	0.07 

	Hg2SO4 
	无色 
	单斜 
	497.24 
	7.56 
	分解 
	分解 
	0.06， 
0.09(100℃) 

	
	白-黄 
	粉末 
	
	
	
	
	

	HgSO4 
	白 
	粉末 
	296.65 
	6.47 
	分解 
	- 
	分解 

	
	无色 
	正交 
	
	
	
	
	

	Ho2O3 
	棕黄 
	- 
	377.86 
	- 
	- 
	- 
	难溶 

	I2O5 
	白 
	斜方 
	333.81 
	4.799 
	分解> (300.0～350.0) 
	- 
	187.4(13℃) 

	InCl3 
	白 
	片状，潮解 
	221.18 
	3.46 
	- 
	挥发≥600.0℃ 
	212.0 

	In(NO3)3·3H2O 
	- 
	片状，潮解 
	354.88 
	- 
	- 
	分解 
	易溶 

	In(OH)3 
	白 
	沉淀 
	165.84 
	- 
	- 
	- 
	难溶 

	In2O3 
	红棕色(热),苍黄色(冷) 
	无定形，三角 
	277.64 
	7.179 
	- 
	挥发≥850.0℃ 
	难溶 

	IrO2 
	黑 
	四方 
	224.22 
	11.665 
	分解>1100.0 
	- 
	0.0002(20℃) 

	
	蓝 
	结晶 
	
	
	
	
	

	KAl(SO4)2·12H2O 
	无色 
	立方，八面体 
	474.38 
	1.757 
(20.0℃) 
	92.5 
	200.0℃失12H2O 
	11.4(20℃) 

	K3AsO4 
	无色 
	针状晶体，潮解 
	256.21 
	- 
	1310.0 
	- 
	18.87 

	KBH4 
	白 
	立方 
	53.94 
	1.178 
	分解>500.0 
	- 
	19.3(20℃) 

	KBF4 
	无色 
	正交，立方 
	125.90 
	2.498 
(20.0℃) 
	分解>350.0 
	分解 
	0.44(20℃)，6.27(100℃) 

	K2B4O7·8H2O 
	无色 
	单斜 
	377.55 
	1.74(无水) 
	分解 
	- 
	26.7(30℃) 

	KBr 
	无色 
	立方，微吸湿 
	119.00 
	2.75 
	734.0 
	1435.0 
	53.48(0℃)、102.0(100℃) 

	KBrO3 
	无色 
	三角 
	167.00 
	3.27 
(17.5℃) 
	434.0 
	- 
	13.3(40℃)，49.75(100℃) 

	K2C2O4·H2O 
	白 
	单斜 
	184.23 
	2.127 
(3.9℃) 
	100.0℃失H2O 
	分解>180.0 
	0.75(15℃) 

	KHC2O4 
	无色 
	单斜 
	128.13 
	2.044 
	分解 
	- 
	2.5，16.7(100℃) 

	KHC2O4·H2O 
	- 
	正交 
	146.14 
	2.044 
(3.9℃) 
	- 
	- 
	- 

	KC2H3O2 
	白 
	光泽粉末，潮解 
	98.14 
	1.57 
	292.0 
	- 
	253.0(20℃)，492.0(62℃) 

	K2CO3 
	无色 
	单斜，吸湿 
	138.21 
	2.428 
(19.0℃) 
	891.0 
	分解 
	112.0(20℃)、156.0(100℃) 

	K2CO3·2H2O 
	无色 
	单斜，吸湿 
	174.24 
	2.043 
	130.0℃失H2O 
	- 
	146.9，331.0(100℃) 

	2K2CO3·3H2O 
	无色 
	单斜 
	330.46 
	2.043 
	- 
	- 
	129.4，268.3(100℃) 

	KHCO3 
	无色 
	单斜 
	100.12 
	2.17 
	(100.0～200.0)分解 
	- 
	22.4，60.0(60℃) 

	KClO3 
	无色 
	单斜 
	122.55 
	2.32 
	356.0 
	分解>400.0 
	7.1(20℃)，57.0(100℃) 

	KClO4 
	无色 
	正交 
	138.55 
	2.52(10.0℃) 
	525.0 
	分解>653.0 
	0.75(0℃)，21.8(100℃) 

	KCl 
	无色 
	立方 
	74.55 
	1.984 
	770.0 
	升华>1500.0 
	34.4，56.7(100℃) 

	KClO 
	- 
	仅溶液中存在 
	90.55 
	- 
	分解 
	- 
	易溶 

	K2CrO4 
	黄 
	Ortho 
	194.19 
	2.732 
(18.0℃) 
	968.3 
	- 
	62.9(20℃)，79.2(100℃) 

	K2Cr2O7 
	红 
	单斜，三斜 
	294.18 
	2.676 
	241.6℃三斜→单斜 
	分解>500.0 
	4.9(0℃)， 
102.0(100℃) 

	KCr(SO4)2·12H2O 
	紫红 
	八面体 
	499.39 
	1.826 
	89.0 
	100.0℃失10H2O， 
400.0℃失H2O 
	24.39，50.0 

	KOCN 
	无色 
	四方 
	81.12 
	2.056 
(20.0℃) 
	分解> (700.0～900.0) 
	- 
	75.0 

	KCN 
	无色 
	立方，潮解，剧毒 
	65.12 
	1.52 
(16.0℃) 
	634.5 
	- 
	50.0 

	
	白 
	颗粒，剧毒， 
潮解 
	
	
	
	
	

	KF 
	无色 
	立方,潮解 
	58.10 
	2.48 
	858.0 
	1505.0 
	92.3(18℃) 

	KF·2H2O 
	无色 
	单斜，棱柱晶体，潮解 
	94.13 
	2.454 
	41.0 
	156.0 
	349.3(18℃) 

	K3Fe(CN)6 
	红 
	单斜 
	329.25 
	1.85 
	分解 
	- 
	33.0(4℃)，77.5(100℃) 

	K4Fe(CN)6·3H2O 
	柠檬黄 
	单斜 
	422.39 
	1.85 
(17.0℃) 
	70.0℃失3H2O 
	分解 
	27.8(12℃) 

	KI 
	无色或白 
	立方或粒状晶体 
	166.00 
	3.13 
	681.0 
	1330.0 
	127.56，208.0(100℃) 


